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Hacha de apéndices laterales de
Arroyo Manzanas (Toledo)

Ienacio MonTero
Fernanbo VeLasco

1 hacha que nos ocupa fue recuperada su-
perficialmente en el afio 1978 en el yaci-
miento conocido actualmente como Arroyo
Manzanas, término de Las Herencias en

la provincia de Toledo. Con posterioridad
a dicho hallazgo, y tras varias visitas al
yacimiento, se recuper6 un importante
conjunto de ceramica, piedra pulimentada
y algunas piezas metalicas, de cronologia
amplia, que abarca desde el Calcolitico a la
segunda Edad del Hierro. Lo excepcional
de la pieza, hizo que F.V.S., segundo de los
firmantes del presente articulo, lo presenta-
ra como trabajo de curso en la especialidad
de arqueologia, alla por el afio 80, siendo
supervisado por el profesor Monteagudo,
maxima autoridad por esos afios en hachas

Situacién del yacimiento de
Arroyo Manzanas

Prehistoriador
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metalicas. Con posterioridad, se ofrecio el
conjunto de los materiales a Fco. Moreno
Arrastio, con el animo de que iniciara un
proyecto de investigacion, en ese - a todas
luces- importantisimo enclave. El deposito
provisional en la Escuela Taller de Arqueo-
logia de Alcala de esas piezas para su res-
tauracion, y su posterior despiste, hicieron
caer en el olvido al conjunto de piezas de
Arroyo Manzanas. Diversas circunstancias
hicieron que de forma casual reapareciera
el hacha en una exposicioén sobre Complu-
tum, en Alcald de Henares, bajo el epigrafe
de “cubo de carro romano”! Un tiempo
después, y ya comprometido el presente
articulo con esta revista, I.M., segundo de
los firmantes del articulo, quiso incluirlo en




un conjunto de analisis de piezas metalicas
prehistdricas de la provincia de Toledo.

A el se debe la actualizacion del trabajo,
desfasado logicamente, tras mas de veinte
afios de reposar en una carpeta. En este
intervalo, se realizaron trabajos arqueol6-
gicos que han completado la informacién
sobre aspectos del poblamiento y cultura
material, tan sélo parcialmente publicados
(Moreno Arrastio, 1990, Urbina et alii,
1992). Ademas, se atribuye también a este
yacimiento el jarro tartésico de Las Fraguas
(Fernandez-Miranda y Pereira, 1992) que
se encuentra en el Metropolitan Musem of
Arts de Nueva York.
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Hemos de agradecer en estas lineas,
los analisis realizados por D. Salvador Ro-
vira Llorens del MAN, asi como el dibujo
de D. Juan Manuel Vicent Garcia, estudian-
te entonces y prestigioso miembro del CSIC
en la actualidad.

DESCRIPCION DEL HACHA

La pieza corresponde a la parte proxi-
mal (algo menos de la mitad) de un hacha
de apéndices laterales. Sus medidas son
94 x 34 x 13 mm. Las aletas se encuentran
situadas a 50 mm del talon, y sobresalen del
cuerpo unos 20 mm. Se encuentran dis-
puestas perpendiculares al eje de la pieza,
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aunque no son del todo simétricas. Una de
las aletas esta completamente mineralizada
y resquebrajada, mientras la otra presenta
forma apuntada, aunque el contorno es muy
impreciso debido a las rebabas laterales

de fundicion que conserva la pieza. Esta
circunstancia es muy interesante para poder
establecer la manufactura de la pieza en el
propio yacimiento, indicando por tanto, la
existencia de un taller metaltrgico. Toda la
superficie es irregular y mantiene un color
verde oscuro. La pieza, por tanto, no fue
pulida ni retocada después de su extraccion
del molde, probablemente por su fractura en
un momento inmediato a su desmolde.

Las caras del hacha presentan una
forma ligeramente concava, con un re-
hundimiento de un milimetro en su parte
central, mas acentuada en la zona proxima
a la fractura que en el talén, donde ya no es
perceptible. Si descontamos las rebabas la-
terales la anchura en el talon es de 21 mm,
mientras que en la zona de fractura alcanza
los 29 mm, lo que marca una tendencia
trapezoidal.

En el taldn se conservan los restos del
bebedero, con un orificio circular de 6 mm
de didmetro y unos 5 mm de profundidad.
El interior de este agujero se ensancha. Su
presencia es consecuencia de la técnica de
fundicién con molde bivalvo empleado, al
ser esta la zona de vertido del metal.

El plano de fractura presenta peque-
fios alvéolos producto de gases generados
en la fundicién, que no pudieron eliminarse.

Tabla 1: composicion metélica del hacha.

Esta zona presenta un metal mas liso que en
las superficies externas.

ANALISIS

El estudio de la composicién me-
talica, mediante fluorescencia de rayos X
con el equipo Kevex mod. 7000 del actual
Instituto de Patrimonio Histérico Espatfiol, y
en aquella época Instituto de Conservacion
y Restauracion de Bienes Culturales, ofrece
la siguiente composicién (ver tabla 1).

Se trata de un bronce binario con casi
el 11 % de Sn y muy pocas impurezas de
otros elementos.

También se realizaron metalografias
al plano de fractura para investigar las
condiciones de fundicion. Los resultados
sefialan una estructura dendritica de fundi-
¢idn, con inclusiones gaseosas. Fue fundida
a baja temperatura lo que impidié el escape
de gases y quizas esta fuera la causa de su
fragilidad y posterior rotura.

CLASIFICACION Y CRONOLOGIA
Las circunstancias de su hallazgo en

su superficie impiden precisar una cronolo-
gia para esta pieza, si bien hay que indicar
que en el yacimiento hay cerdmicas caracte-
risticas del Bronce Final (boquique, incisas
y excisas), asi como del Hierro I. En este
marco cronoldgico debe situarse esta pieza
que encaja en el tipo 20A de Monteagudo
(1977). Actualmente la mayoria de ejem-
plares suelen fecharse en el siglo VIII a.C.,
aunque como veremos no seria del todo
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descartable su inclusién en el siglo VII a.C.

Como consecuencia de su fractura
no se puede encajar con seguridad en la
ultima clasificacion realizada por Delibes
y otros (1999) basada en una propuesta
anterior de Fernandez Manzano (1986) que
tiene en cuenta la anchura del talén y del
filo. Sin embargo, dada la forma trapezoi-
dal que se detecta en la parte conservada
deberia incluirse en el tipo B, subgrupo 1
por presentar los apéndices horizontales.
La composicion de bronce binario de esta
pieza encaja con los datos conocidos para
las hachas del tipo B, aunque los porcenta-
jes de estafio varian segtn las zonas, siendo
mas altos los valores en la Meseta Norte
que en el Levante peninsular (Delibes et
alii, 1999, Simén, 1995). Por el contrario,
en las piezas del tipo C o modelo esbelto la
presencia de porcentajes superiores al 1%
de plomo parece ser una constante, siendo
algunas de ellas bronces plomados.

Si seguimos los comentarios del mas
reciente estudio sobre este tipo de hachas, el
realizado por Delibes y otros (1999: 76-83)
deberiamos inclinarnos por una cronologia
del Bronce Final. La aparicién del molde
de Gusendos de los Oteros en contexto del
horizonte Soto de Medinilla, asi como los
hallazgos de otras piezas en yacimientos
con materiales tipo Soto, marcan un buen
referente cronolégico hacia el siglo VIII
a.C. para gran parte de estas producciones,
que no contradice los hallazgos en depo-
sitos con otros materiales tardios como la
punta de lanza de Alarcon (Cuenca) o el
hacha de cubo del depdsito de La sabina
(Formentera). También hachas de apéndices
laterales aparecen dentro de una cronologia
genérica del BF III junto a hachas de talon
de 1 y 2 anillas en el depoésito de Covaleda
(Soria).

Si atendemos a otros hallazgos de
Arroyo Manzanas (Urbina et alii, 1992)
como son la existencia de moldes de arcilla
para regatones y puntas de flecha y criso-
les, que refuerzan la existencia de un taller
metaldrgico en el yacimiento, surgen otros
posibles comentarios. Aunque Urbina y
otros se inclinan por datar estos hallazgos
metalurgicos en la primera Edad del Hierro,
entre mediados del siglo VII y principios
del V a.C. (Urbina et alii, 1992: 313),
no seria descartable su pertenencia a un
momento ligeramente anterior, ya que los
regatones son tipos.conocidos durante el
Bronce Final.

En esta posibilidad de que los moldes
de arcilla y, en general, el taller de Arroyo
Manzanas pertenezca al Bronce Final es
adecuado recordar la asociacién hacha de
apéndices y regaton en el depdsito de Cova-
leda (Soria) (Ortego, 1954). Sin embargo,
otra asociacion interesante es la aparicion
de un hacha de este tipo que segin Deli-
bes y otros (1999) pudiera proceder de El
Castro del Royo (Soria), yacimiento en el
que también estdn documentados moldes
de arcilla, y cuya cronologia en este caso se
halla adscrita a la primera Edad del Hie-
rro (Eiroa, 1981). Si esta asociacion fuese
correcta cabria entonces la posibilidad de
una perduracion de las hachas de apéndices
hasta el siglo VII a.C. y que todo el taller
de Arroyo Manzanas perteneciera a este
momento. O simplemente, dado que todo
el material comentado, hacha de apéndices,
crisol y moldes de arcilla es de superficie,
que exista un taller en ambas fases.

Cuestion que queda por resolver ante
la dificultad de marcar la transicién Bronce
Final-I Edad del Hierro en la zona.
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